
	  

Coating & Reducer Compatibility Reference Chart 
 Distilled 

Water 
Acetone PT-

1002 
PT-
1003TYI 

PT-
1003TYII 

PT-
1003TYIII 

PT-
1022X66 

PT-
1045 

Acid Etch 
Wash Primer 

X X X X X X X ∞ 
Zinc 
Chromate 
Primer 

X ∞ X X X X ∞ X 

Zinc Oxide 
Primer 

X ∞ X X X X ∞ X 

Zinc 
Phosphate 
Primer 

X ∞ X X X X ∞ X 

Epoxy Primer X 
 

X ∞ X ∞ X X X 

PTI-573 
Sandible 
Epoxy Primer 

X 
 

X X ∞ X X X X 

Water 
Reducible 
Epoxy Primer 

∞ X X X X X X X 

Enamel Top 
Coat 

X ∞ X X X ∞ ∞ X 

Polyurethane  
Top Coat 

X ∞ X ∞ X X X X 

Epoxy Top 
Coat 

X X X X ∞ X X X 

Waterborne 
Polyurethane 
Top Coat 

∞ X X X X X X X 

 


